R.1064-2 FRYDENBERGVEIEN

GRUNNUNDERSQKELSER
DATARAPPORT

12.12.2000

TEKNISK SEKSJON
UTBYGGINGSKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



TRONDHEIM KOMMUNE
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Borpunktenes plassering er vist pa situasjonskartet bilag 1,
borprofilene p4 bilag 2 - 5 og kornfordelingskurvene (med grense-kurver) pd bilag 6 og 7.

Oppdrag: R.1064-2 | FRYDENBERGVEGEN

Grunnundersekelse

Datarapport
Trondheim den: 12.12.2000
Oppdragsgiver: Intern Oppdrag ved: Bjorn Brenne
Repr. punkt: Tr. h. ost: 1600 | Tr.h.nord: -1400
Sted: Moholt Antall tekstsider: 1
Feltarbeidet utfort: | 01.11 0g 08.12.2000 | Antall bilag: 7
Feltmetoder: skruprever
Emneord: barelag , undergrunn
Saksbehandler: é/k %

St@lﬂ ! 2
Sammendrag:

Geoteknisk faggeruppe har utfort undersakelse av eksisterende vegs overbygning og
undergrunn i Frydenbergvegen.

Det ble forst tatt opp prever i 15 punkter langs vegen. Da det ble funnet leire i topplaget i
2 hull, ble det boret i ytterligere 4 punkter. ’

Preovene viser overbygning av varierende mektighet og kvalitet. De nevnte omrider med
leire i overflaten synes & ha liten utbredelse.

Det er utfert kornfordelingsanalyse for 7 prever. Grensekurve for knust grus (Statens
vegvesen handbok 018) er vist som skravert omrade pa kornfordelingskurvene.

Undergrunnen i omradet er leire/torrskorpeleire, delvis med fyllmassepreg. "
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FRYDENBERGVEIEN 1:1000
Si i TEGN. AV:
Situasjonskart o
DATO:
12.12.2000
@ Prevetaking KONTR:
. RAPP. NR.:
TRONDHEIM KOMMUNE |5 222
TEKNISK SEKSJON 1




TRONDHEIM KOMMUNE,  teknisk seksjon BORING: 1.2-10m,2,2+1 OIT‘] BILAG: 2

BORPROFIL
Niva: Og 3 Oppdrag: R-1Q§4"2
Sted: F RYDE NBERGVEIEN Provetaker: Skrue Dato: 12.12.2000
£ 3l = Vanninnhold w o Rom- { Skjeerfasthet ved trykkforsok Q. Sensi-
§ Jordart £| | Plastisk omrade ~ we,— w. |vekt | Konusforssk ¥V  Vingeboring + tivitet
81 Hull 1 21 I 20 30 40 50% _ |kN/m? 20 40 80 100 kN/m?
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TORRSKORPELEIRE 04 o >250 Y
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TORRSKORPELEIRE kl -
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7
ORRSKORPELEIRE 11,05 >25% Y
siltig ’;V 06 q >250 Y
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;gﬁ:ggi:r KOMMUNE,  teknisk seksjon BORING:2 4-5m.4.4+10m.dBiLaG: 3
’ Niva: 5096 Oppdrag:B..-. 1064-2
Sted: FRYDEI\’..._.B..ERGVE'EN Provetaker: Skrue Dato: .2000
_ ” s
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TRONDHEIM KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: 7,8’9‘10 ogl1 BILAG: 4 -
BORPROFIL R i 4-2
Niva: Oppdrag: “..___Q@._.....
' §
stee: FRYDENBER VE| N Provetaker: Skrue pato:_12.12.2000
——
£ 3| = Vanninnhold w o Rom- | Skjaerfasthet ved trykiforsak Q. Sensi-
g Jordart £ S| Plastisk omrade Wp— W, |jvekt | Konusforsok ¥V  Vingeboring + tivitet
Hull 7 ol & 20 30 40  50%  |kN/m® 20 40 80 100 kN/m?
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4 |
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LEIRE, sandig : o
siltig 27 ¢
(FYLLMASSE)




TRONDHEIM KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: _12.13.14 09 15 _|BiLAG: 5

- BORPROFIL o
Niva: Oppdrag: B_.J_Q,@é:_g
Sted: FRYDENBERGVElEN Provetaker: Skrue pato:_12.12.2000]
3l = Vanninnhold w o Rom- | Skjaerfasthet ved trykkforsak Sensi-
g| ©| Plastisk omrade wep, W, jvekt | Konusforsgk V  Vingeboring + tivitet
@ _E* 20 30 40 50% KN/m?® 20 40 60 80 100 kN/m?
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step: FRYDENBERGVEIEN

. TEKNISK SEKSJON
TRONDHEIM KOMMUNE Hull 3 og 6
Oppdragsgiver: Dato: 1 2 1 2 2000 Rapport nr.: R 1 06 4_2
Sign.: Bilag: .
KTR/SSS 6
LER SILT SAND ‘ GRUS ’ STEIN
Fin | Middels Grov Fin | Middels|  Grov Fin | Middels | Grov
0,075 0.125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 19 315 6.3 mm
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step: FRYDENBERGVEIEN

‘TEKNISK SEKSJON

TRONDHEIM KOMMUNE Hull 8, 10, 12 og 14
Oppdragsgiver: Dato: 1 2 1 2 2000 Rapport nr.: R.1V064—2
) Sign.: | Bilag:
KTR/SSS 7
LEIR SILT SAND : GRUS STEIN
Fin | Middels Grov Fin Middels [ Grov Fin | Middels | Grov
0,076 0.128 0,25 0.5 1.0 2,0 4,0 8,0 19 31,6 6,3 mm
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