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”Olaf Bulls veg”.

Bromstadomradet.

Gruslaget i eksisterende veger tilfresstiller ikke vegnormalens krav.

Oppdrag: R.1270 GRUSVEGER I BROMSTADOMRADET
Datarapport

Trondheim den: 04.08.2005
Oppdragsgiver: Intern Oppdrag ved: Ivar Smedsrud
Repr. punkt: Tr. h. gst: 2650 | Tr.h.nord: -400
Sted: Bromstad Antall tekstsider: 3
Feltarbeidet utfgrt: | 30.06.2005 Antall bilag: 11
Feltmetoder: prgvetaking
Emneord: asfaltering eksisterende veg bzrelag
Saksbehandler: Q (- ﬂ . d {/ Kvalitetssikrer: T(me ’:F“

q Z;%}an gt Tone Furuberg
Sammendrag:

Tidligere undersgkelser i Olaf Bulls veg pa Byasen er gjengitt i kommunal rapport R. 1148

Vi har foretatt grunnundersgkelser for 4 bestemme eksisterende barelag i flere grusveger i




1. INNLEDNING

Prosjekt

Lokalisering

Oppdrag

Formannskapet har fattet vedtak om adgang for huseiere langs grusveger
til & fa lagt fast dekke hvis de selv dekker alle kostnadene. Denne rapport
omhandler vegene Akervegen, Havrevegen, Engvegen og Klgvervegen,
alle i Bromstadomradet. Olaf Bulls veg pa Byésen er vurdert i rapport

R. 1148 7Olaf Bulls veg”.

De 4 vegene ligger like gst for Valentinlyst butikksenter,

Undersgke barelag i eksisterende veger.

2.  UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid

Laboratorie
undersgkelser

Arbeidet ble utfgrt 30.06.2005 og besto av opphenting av representarive
prgver (skruprgver) fra 20 hull (til sammen 74 prgver).

Prgvene er rutinemessig undersgkt i vart laboratorium. Prgvene er
visult klassifiser ved dpning. Videre er vanninnhold og, for leirholdige
prgver, udrenert skjarstyrke bestemt. Videre er det foretatt
kornfordelingsanalyse pa 3 prgver fra Engvegen og 2 prgver fra
Akervegen.

3.  GRUNNFORHOLD

Topografi

Jordarter

Grunnvann

Fjell

Terrenget heller svakt mot nordgst.
Under vegoverbygningen kommer siltig tgrrskorpeleire.

Grunnvannet er ikke peilet i noe punkt i nerheten.

Det er registrert fjellkontakt 30 meter under terreng i ett borhull 300 m
sgrvest for det aktuelle omrédet.




4. EKSISTERENDE VEGER

Havrevegen

Engvegen

f&kervegen

Klgvervegen

Det er her tatt opp til sammen 18 prgver fra 5 lokaliteter. Berelagets
mektighet varierer mellom O cm i hull 3 og 40 cm i hull 5. Massene i
dette laget bestar av sandig grus.

Under barelaget kommer siltig tgrrskorpeleire, i gst (hull 3, 4 og 5) som
lag av fyllmasser. I hull 1 omrgrt fasthet malt til 20 — 50 kN/m®. En kan
anta at uomr¢rt fasthet er over 50 kN/m?. Ellers er uomrgrt fasthet malt til
over 250 kN/m® .

Her tatt opp 19 skruprgver fordelt pa 5 hull. Overbygningen bestér her av
20 — 30 cm sandig grus. Kornfordelingskurvene fra 0 — 0,25 meter

(bilag 7 — 9) viser alle at massene jevnt over er for grove til 4 tilfresstille
kravene stilt i Handbok 018, “Figur 523.3 Grensekurve for knust grus”
og “Figur 523.5 Korngradering for knust fjell”.

Undergrunnen bestar av siltig meget fast tgrrskorpeleire i alle 5 prgvehull.

Her er det tatt opp prgver fra 6 lokaliteter (til sammen 23 prgver).

Ogsé her bestar overbygningen av ca. 25 cm. sandig grus.
Korfordelingskurvene (bilag 10 og 11) viser samme type masser som 1
Engvegen, kanskje noe grovere.

Ogs4 her bestar undergrunnen av meget fast tgrrskorpeleire, men her som
fyllmasser gverste meter i flere borhull, opptil 2 meter i hull 14.

Her ser barelaget ut til & mangle totalt: kun noe sandig/grusig gverst i
tgrrskorpeleira der barelaget burde vert. Ogsa her siltig tgrrskorpeleire
som undergrunnen.

5. VURDERINGER

Gruslaget pa eksisterende veger tilfresstiller ikke vegnormalens krav til
bearelag. Eksisterede vegoverbygning bgr derfor graves ut og erstattes
med masser som tilfresstiller vegnormalens krav.
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|HAVREVEGEN / ENGVEGEN /| Maesiok
AKERVEGEN / KLGVERVEGEN 1:1000
Situasjonskart N |Tegn: sss
Dato:
rgvetakin 20/07/05
@ i e 1 Kontr.:
: Trondheim kommune % Rapp.nFr{.i‘l 270
X Bilag:




g ‘
:g;':ggi:r KOMMUNE, ’ BORING: 1.2.3.409 5 BILAG: 2
Niva: Oppdrag: R.1270
Sted: HAVREVEGEN Provetaker: Skrue Dato: 220705
i 3| | Vanninnhold w ° Rom- | Skjaerfasthet ved trykkforsok Q. Sensi-
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31 _Hull 1 | & 20 30 40 50% _ |kN/m° 20 40 60 80 100 kN/m?
'Gﬁ , Sandig 1%, 02 Oo
T@RRSKORPELEIRE bl
siltig _ e P >250 Y
¢ v
LEIRE, siltig 1 04 -
% Y
% <
05 D _
A ‘
06 b | el
| 4} 'q
L Hull 2 : ]
sandig. grusig|}¥/)
] o7 e
TORRSKORPELEIRE TR
siltig 08 ~ ) '}3_
V1
9%
Y1
1Y 09 o
gn
4 |
‘ﬁl—— HU" 3 sandi T —1
T@RRSKORPELEIRE 90N 10
siltig
(FYLLMASSE) —-Jdt
114 4 22
T@RRSKORPELEIRE 1 T&‘d
siltig
| 2 R ’ 250 )
| 4
Hull 4 , -
TORRSKORPELERE 29[ ] " X
siltia ‘ ;
(FYLLMASSE) -
2 kv
TORRSKORPELEIRE, )14 —$ v
siltig )y
A4 15 =% 2
1
%
| 4 |
1 Hull5 ,
GRUS, sandig ] b
TORRSKORPELEIRE el T S350
silti I
(FYLLMI?SSE) -
17 4
TORRSKORPELEIRE ( N >250
siltig % OMRZRT
18 & ‘?—
5




;ggﬁzgﬁ:r KOMMUNE, BORING: _6.7.890g 10 }BiaGg:___ 3
Niva: Oppdrag: R.127Q
Sted: ENGVEGEN Provetaker: Skrue Dato: 220704
i 3| = Vanninnhold w o] Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsgk Q. Sensi-
B Jordart €1 S| Plastisk omrdde ~ wp,— w, |vekt | Konusforsek V  Vingeboring + tivitet
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TRONDHEIM KOM ‘ '
| MUNE, BORING:11,12,13,14 og 15]BiLAG: 4
BORPROFIL
Niva: Oppdrag: R.127Q
Sted: AKERVEGEN Provetaker: Skrue Dato: 220704
€ .
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TRONDHEIM KOMMUNE, BORING: 16 BILAG 5
BORPROFIL ' '
Niva: Oppdrag: M_O_
Sted: AKERVEGEN Provetaker: Skr ue Dato: 220705
E
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TRONDHEIM KOMMUNE, BORING: 17,18,19 og 20 BILAG: 6

BORPROFIL
Niva: Oppdrag: R.1270
Sted: KLAVERVEGEN Provetaker: Skrue Dato: 22.07.05
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av materialet

Merknad

TRONDHEIM KOMMUNE
UTBYGGINGSKONTORET Sted: ENGVEGEN
TEKNISK SEKSJON Hull nr. 6
GEOTEKNISK FAGGRUPPE
Oppdragsgiver: TRONDHEIM BYTEK. v/lvar Smedsrud  |Dato: 14.07.2005 |Prosj.: R.1270
Sign..: KTR Bilag: 7
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TRONDHEIM KOMMUNE
UTBYGGINGSKONTORET Sted: ENGVEGEN
TEKNISK SEKSJON Hull nr. 8
GEOTEKNISK FAGGRUPPE
Oppdragsgiver: TRONDHEIM BYTEK. v/lvar Smedsrud  |Dato: 14.07.2005 |Prosj.: R.1270
Sign.: KTR Bilag: 8
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av materialet Merknad




av materialet

Merknad

TRONDHEIM KOMMUNE
UTBYGGINGSKONTORET Sted: ENGVEGEN
TEKNISK SEKSJON Hull nr. 10
GEOTEKNISK FAGGRUPPE
Oppdragsgiver: TRONDHEIM BYTEK. v/lvar Smedsrud  |Dato: 14.07.2005 |Prosj.: R.1270
Sign.: KTR___|Bilag: 9
LEIR SILT SAND GRUS STEIN
Fin Middels Grov Fin Middels Grov Fin Middels Grov
0,075 0,125 0,25 0.5 1 2 4 8 19 315 63
100 b i . i {0
REINN T ]
R 90 S L I | | 10
* | | | 1 | R
S [ § | ! w
v 80 . m ! _ i _ _ 20 -
<
£ 70 L1 | o ” / __ “ 30 o
re) I | ] | /. | |
g I /] ! <
> 60 1 _ ! T I _ 40 S
i 50 L1 | " | \\ i L _ | 50 5
(m) | | I | | -
O} I ol A Ll o)
zZ 40 1 i I I ] ] 60 T
= | | A _ m _ _ 4
= 30 H rEE I T 1 l 70 <
% . _\\ I | _ I o
L [ | A | | | | =l
> @ T T T | T E
o ] N A N Loy, 2
aed . ! _ I 1 { 1 7
| | | | |
0 i | ] | | | | 100
10 20 80 100 200 600um 1 2 6 10 20 60mm
Beskrivelse GRUS,sandig Dybde 0-0,25m




TRONDHEIM KOMMUNE
UTBYGGINGSKONTORET Sted: AKERVEGEN
TEKNISK SEKSJON Hull nr. 12
GEOTEKNISK FAGGRUPPE
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TRONDHEIM KOMMUNE
UTBYGGINGSKONTORET Sted: AKERVEGEN
TEKNISK SEKSJON Hull nr. 15
GEOTEKNISK FAGGRUPPE
Oppdragsgiver: TRONDHEIM BYTEK. v/lvar Smedsrud  [Dato: 14.07.2005 |{Prosj.: R.1270
Sign.: KTR Bilag: 11
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