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I forbindelse med anbudsregningen har det vart reist spgrsmal
om masser fra grustak pad stedet kan brukes i tomt.

Vedlagt oversendes siktekurve fra prgve tatt i det aktuelle
grustak. Denne prgven ble utfgrt for & finne graden av humus i
et tydelig humusinfisert sjikt under torvlaget, samt om masser
var telefarlige.

Under dette laget pd ca. 60-70 cm er massene fri for humus. Ved
de pagédende arbeider pd flyplassen er massene brukt under
plattform og taksebane opp til 40 cm under ferdig planum.

Hiper denne pr¢ven kan bidra til & avgjgre om massene er bruk-
bare eller ei, svaret b¢gr foreligge fg¢r kontraktsforhandlingene

finner sted.

Med hilsen
Sivilingenigr SAM LORGEN A/S

___________________ /w{éééééé____ ‘.

Sverre Lorgen Tor Tgmmerdal Byggeleder

Kopi til:Johansen Knudsen & Skram
SBD v/Haukeland
Luftfartsverket v/Vatnegdegard



MATERIALPROVNINGSANSTALT
Fogdegérden, 6000 Alesund Oppdrog nr. 112 p-i

i Vér ref,

Prevning av tilslag, NS 3474

KORNGRADERING:
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ISO sikt, maskevidde i mm o
MERKNADER: S

Huptmus 2,0
‘Kapilanitet 45 cm
Lite telefarlig matriale.
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